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Эффективность экранирования для любого металла может быть записана в дБ в виде:
S=A+R+B,
Где: S – эффективность экранирования (вносимое затухание), когда между
               Источником излучения и приемником помещают металлическую


Преграду;


А – потери на поглощение из-за проникновения тока в толщину металла;


R – потери на отражение от обеих поверхностей металла (многократными отражениями пренебрегают, т.к. потери на поглощение достаточно велики).


 В зависимости от расстояния между источником излучения и экраном в см (r) и частотой (f).


R может принимать положительные и отрицательные заниения,


В – уменьшение эффективности экранирования за счет многократных отражений в «электрически тонких» металлах.

В может принимать как положительные так и отрицательные значения. В можно пренебречь, если Ф больше 10 дБ. Однако необходимо учитывать, что общая экранирующая эффективности помещения зависит не только от типа металла и его толщины, но и в степени от механической конструкции (отверстия, крышки, задвижки и т.д.).

Общая эффективность экранирования должны быть положительной.
